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Схема укладки натягиваемых армирующих волокон
при послойном формировании композиционного материала

• многослойная укладка армируемого материала

• тонкое армирующее волокно, выдерживающее
значительное натяжение в пределах упругости

• возможность варьировать натяжение волокон

• достаточно жесткая формообразующая оправка

• медленное вращение оправки (если требуется)
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